









No : SC-2007-03


	Nature du matériau:  polyethylene (coated with intumescent paint)


	Référence:  ?
	
	Fournisseur:  ?


	Responsable: Cockerill
	
	Département:  PH/UCM


	Application: neutron absorbtion (CMS Experiment)


	Documents:
	 FORMCHECKBOX 
 Oui
	 FORMCHECKBOX 
 Non


	Test à effectuer:
	 FORMCHECKBOX 
 Test de Feu:  FORMDROPDOWN 

	 FORMCHECKBOX 
 Spectro X


	
Résultat:


Spectromètre :      
Test de feu : The sample charred and swelled (intumesced), without flaming. No flaming was observed after withdrawal of the bunsen burner flame. The burn was continued for several minutes after the proscribed time in the UL94V test.


CONFORME A L’IS  FORMDROPDOWN 
 :   FORMDROPDOWN 

     



Référence:      
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